
EN ASTM Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
1.4301 304 3356 3437 3338 3042 2905 2882 2739 2540 0 0 0 0

1.4307 304L 3356 3437 3338 3042 2905 2882 2739 2540 0 0 0 0

1.4509 441 1367 1379 1386 1452 1482 1479 1492 1394 0 0 0 0

1.4541 321 3731 3821 3705 3352 3189 3163 2992 2774 0 0 0 0

1.4404 316L 5374 5845 6293 5796 4838 4660 4463 4209 0 0 0 0

1.4521 444 2473 2816 3353 3340 2662 2519 2530 2414 0 0 0 0

1.4571 316Ti 5467 5939 6383 5875 4911 4730 4528 4265 0 0 0 0

1.4828 309 4426 4538 4387 3934 3733 3708 3496 3242 0 0 0 0

1.4512 409 960 974 980 1030 1030 1003 1011 935 0 0 0 0
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